
Raporlarınızı en geç 12.12.2021 Pazar 23:59’a kadar tansuceylan@uludag.edu.tr adresine e-posta atmanız gerekmektedir. Elden rapor teslimi kabul edilmeyecektir. 

Rapordan beklenen sonuçlar; 
1. Farklı malzemelerin (metal, seramik, plastik vb.) sertlik ölçümünde kullanılan yöntemler hakkında araştırma yapınız.
2. Sertlik ile mukavemet, aşınma direnci ve tokluk arasındaki ilişkiyi araştırınız.

NOT: Raporun puanlanmasında sonuçların doğruluğunun yanı sıra rapor formatına uygunluğu değerlendirilecektir. Birebir aynı verilen ve/veya geç teslim edilen raporlardan puan kesintisi yapılacaktır.
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